Laboratorní práce 
Cíl: Adsorpční vlastnosti aktivního uhlí

Pomůcky a chemikálie: 3 kádinky, filtrační aparatura, skleněná tyčinka, lžička, odměrná 

zkumavka, aktivní  uhlí, červený inkoust

Postup: V kádince připravíme 50 cm3 vody obarvené inkoustem ( 2 cm3 inkoustu a 48 cm3 

vody). Barevný roztok rozdělíme na 2 díly, jeden ponecháme jako kontrolní vzorek, ke 

druhému přidáme 2 lžičky aktivního uhlí a promícháme skleněnou tyčinkou.

Sestavíme aparaturu k filtraci. Po tyčince naléváme na filtr směs vody, barviva a 

aktivního uhlí. Porovnáváme barvu roztoku prošlého filtrem s barvou původního 

vzorku.

Závěr:  Proč aktivní uhlí odbarvuje roztoky, které s ním přišly do styku ?

